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1 Introducéo e objetivo

Emissdo de laudo técnico parcial referente a segunda vistoria (realizada em 23/11/2016) no
oitavo andar do Bloco A do Ed. Jorge Machado Moreira (UFRJ), atingido por incéndio na
noite de 03/10/2016.

2 Vistoria realizada

No momento da vistoria, observou-se o adiantamento dos trabalhos de remocdo dos
remanescentes comburidos dos setores intensamente atingidos pela acdo do incéndio, o que
viabilizou uma avaliagdo preliminar da face superior das lajes de piso do 8° andar (ver Figura
2.1). Apesar da auséncia de danos significativos nas referidas lajes de piso, recomenda-se: (i)
a manutencdo da interdicdo parcial (7° ao 9° pavimentos) da edificacdo, (ii) a completa
remocdo de todos os residuos e (iii) desenvolvimento de projeto especializado de
reparo/reforgo, para avaliagdo completa dos elementos estruturais (incluindo-se a mencionada
laje de piso do 8° pavimento). (Ver itens 3(a, b, ¢), recomendacdes).

Figura 2.1 — Vista geral dos trabalhos de remog¢&o dos comburidos no 8° andar (foto em 23/11/2016).
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Pode-se confirmar a significativa degradacdo dos elementos estruturais em concreto armado
pela acdo das chamas e do calor, correspondentes ao teto do 8° andar, sobretudo em relagéo as
lajes (ver Figura 2.2). Entretanto, apesar de, no momento da presente inspecao, nao haver
indicios sobre a necessidade de escoramento destas lajes, recomenda-se (veementemente) a
interdigdo completa do setor e intervencdo estrutural imediata, com desenvolvimento de
projeto especifico para reparo/reforco estrutural (ver item 3(c), recomendacdes).

Figura 2.2 — Vista geral da degradacéo das lajes em concreto armado do teto do 8° andar (foto em
23/11/2016).
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A presente inspecdo confirmou ainda, os significativos niveis de deformacdo e degradacéo
pela acdo do incéndio, com fissuras passantes e risco direto de ruina de diferentes
fechamentos horizontais intermediarios em concreto armado, conforme ilustrado na Figura
2.3. Incluem-se, os fechamentos em alvenaria situados na parte superior destes elementos de
concreto, 0os quais também estdo sob risco imediato de ruina. Deste modo, reitera-se a
indicacdo de remocdo dos elementos, ora vistoriados. (ver_item 3(d), recomendacdes).

Figura 2.3 — Vista geral dos elementos em concreto armado afetados pelo incéndio no 8° andar (foto
em 23/11/2016).
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3 Conclusoes

A anélise da inspecdo realizada em 26/11/2013 nas estruturas de concreto armado, segundo
limitacOes previstas pela metodologia proposta (ver item 1.3 do primeiro laudo) confirmam
seu elevado grau de deterioracdo, demandando reparacdo emergencial a fim de evitar
agravamento de suas condigOes atuais de seguranga. Como desdobramento do presente laudo
técnico, recomenda-se (alguns itens ja apontados no primeiro laudo):

a) Manutencdo da interdicdo parcial (7° ao 9° pavimentos) da edificacdo até que sejam
realizados os trabalhos emergenciais identificados neste 2° laudo, incluindo-se neste
contexto, o entorno (perimetro) da edificacdo na fachada SE, mais severamente afetada
pelo incéndio (entre os blocos A e C), tendo em vista a possibilidade de desprendimento de
revestimento e esquadrias dos setores afetados pelo incéndio.

b) Finalizacdo dos trabalhos iniciados de remoc¢édo dos remanescentes comburidos dos setores
intensamente atingidos pela acdo do incéndio.

c) Desenvolvimento de projeto especifico (por empresa especializada) e, subsequentes acdes
de reparo/reforco dos elementos em concreto armado afetados pela a¢éo direta do incéndio,
incluindo-se ainda outras partes da edificacdo atingidas, como é o caso dos elementos do 9°
andar: fundo do reservatdrio de agua e telhado de madeira.

d) Remocao cuidadosa de elementos estruturais secundarios, alvenarias, reticulados metalicos
remanescentes, esquadrias dentre outros, severamente degradados pelo incéndio, presentes
nos setores sinistrados da edificacdo, permitindo-se reducdo de riscos de acidentes aos
trabalhos de recuperacéo estrutural.

e) Revisdo geral das instalacdes prediais da edificagdo (e.g., hidrosanitarias, elétricas e
eletromecénicas), uma vez que as mesmas sofreram significativos danos pela acdo direta
da chama, do calor, da fumaca intensa e/ou das a¢Bes de combate as chamas, sobretudo nas
regides entre o 7° e 9° pavimentos.

f) Readequacéo geral da edificacdo de modo a atender aos requisitos vigentes e aplicaveis de
seguranca contra incéndio e panico, citando-se:

1) Compartimentacdo!  horizontal:  avaliacdo  (andlise/especificacdo)  dos
compartimentos e seus respectivos elementos de separacdo da edificacdo como
um todo, de modo a assegurar as caracteristicas de estanqueidade e resisténcia
(e/ou isolamento)?, a fim de evitar (rapida) propagacédo de incéndio.

2) Compartimentacdo vertical: as lajes de piso em concreto armado da edificagédo
apresentam nichos (aberturas) que, em caso de incéndio poderiam permitir
comunicacgéo entre pisos (como de fato ocorreu no sinistro em tela) — neste caso
recomenda-se a adocdo de trabalhos especificos de vedagdo dos mesmos para
assegurar as caracteristicas de estanqueidade e resisténcia.

1 Medida de protecdo passiva por meio de vedos, fixos ou méveis, destinados a evitar ou minimizar a propagacio de
fogo, calor e gases, interna ou externamente ao edificio, no mesmo pavimento ou para outros pavimentos.

2 Estanqueidade: capacidade de um elemento construtivo de impedir a ocorréncia de rachaduras ou aberturas, através
das quais podem passar chamas e gases quentes capazes de ignizar um chumaco de algoddo, conforme estabelecido
nas NBR 5628 e NBR 10636. Isolamento: Capacidade de um elemento construtivo de impedir a ocorréncia, na face
que ndo esta exposta ao incéndio, de incrementos de temperatura maiores que 140°C na média dos pontos de medida
ou maiores que 180°C em qualquer ponto de medida, conforme estabelecido nas NBR 5628 e NBR 10636.
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3)

4)

5)

Resisténcia estrutural® para 0 TRRF (Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo):
apesar da implicita resisténcia ao fogo da edificagdo em concreto armado, ndo é
possivel assegurar a priori se a mesma atende as exigéncias de seguranca contra
fogo, previstas pelas normas brasileiras da ABNT NBR 14432 e NBR 15200.
Entende-se, portanto necessarias novas avaliacbes de modo a garantir o
atendimento as especificacdes aplicaveis.

Rotas de fuga: o arranjo arquitetdnico do bloco A da edificacdo prevé uma unica
escada para circulacdo dos usuarios. Recomenda-se uma avaliacdo especifica
para garantir o atendimento aos requisitos normativos e vigentes e aplicaveis de
segurancga contra incéndio no que se refere ao escape seguro dos ocupantes da
edificacdo (incluindo-se iluminagéo de emergéncia e sinalizacdo adequada).

Sistemas ativos: alarmes, detectores de fumaca/calor/chama, extintores e demais
elementos de combate, citando-se ainda a possibilidade de brigadas permanentes
no local.
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3 Propriedade de um elemento de construgéo de resistir & acio do fogo por determinado periodo de tempo, mantendo
sua seguranca estrutural, estanqueidade e isolamento, onde aplicavel.
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